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IMPLANTA'N( SYST)M NANOIMPLANT

Objemov$ nanostrukturn# materi!ly jsou ozna"ov!ny za materi!ly 3. tis#cilet# a vyzna-
"uj# se mimo*!dn&mi mechanick&mi vlastnostmi. Velikost jejich strukturn#ch zrn 
se pohybuje v rozm+rech 1 ± 100 ,m. Nanostrukturn# materi!ly tak$ vykazuj# 
v d/sledku zv&2en$ sm!"ivosti v&znamn+ v+t2# povrchovou adhezi b#lkovin-
n&ch molekul pod#lej#c#ch se na osteoindukci. Implant!t NANOIMPLANT   je cha-
rakteristick& vysokou pevnost#4 "istotou titanu4 velkou prim!rn# retenc# a jednoduch&m 
implanta"n#m postupem. 

U pou5it$ho nanostrukturn#ho titanu "istoty 99% je minimalizov!na mo5nost 
exogenn# alergizace kovov&mi ionty4 kter$ se mohou uvol6ovat z b+5n&ch tita-
nov&ch slitin p/soben#m t+ln#ch tekutin.

NANOIMPLANT• pr/m+ru intraosse!ln# "!sti 748 mm m! v&po"tem stanove-
nou ekvivalentn# pevnost titanov$ho implant!tu Timplant• pr/m+ru 34: mm. 
M/5e b&t pou5it jako samostatn& pil#* v oblasti nedostate"n$ 2#*ky alveolu. 

NANOIMPLANT• je dod!v!n v d$lk!ch 2roubov$ intraosse!ln# "!sti 104 174 18 mm 
s ozna"en#m A104 A17 a A18. Nad le2t+nou gingiv!ln# "!st# je ku5elov! nadstavba 
se 2estihranem4 kter! umo56uje fixaci protetick$ pr!ce 2roubem. K prim!rn# stabi-
lit+ p*isp#v! velk& pom+r pr/m+ru z!vitu k v!lcov$ "!sti implant!tu v tomt$5 m#st+ 
bez z!vitu. Tento pom+r je 1479. Povrchovou ;pravou intraosse!ln# "!sti lept!n#m 
bylo dosa5eno zv+t2en# nanostruktun# plochy titanu a5 748 kr!t. 

Horkovzdu2n&m steriliz!torem nebo autokl!vov!n#m postupy dle platn&ch 
p*edpis/.

Odklopen# mukoperiostu nebo trepanace mukoperiostu kruhov&m trepanem.
Vyzna"en# m#sta pl!novan$ preparace kulov&m vrt!kem pro n!slednou preparaci.
Osov! vzd!lenost mezi implant!ty je doporu"ov!na minim!ln+ : mm.
Kontinu!ln# preparace s vn+j2#m chlazen#m kosti prepara"n#m vrt!kem. Hloubka 
je indikov!na z!*ezy a barevn&m prou5kem na vrt!ku dle d$lky intraosse!ln# "!sti 
implant!tu v po*ad# 104 17 a 18 mm od 2pi"ky vrt!ku.  U kosti denzity D1 a D7 dopo-
ru"ujeme preparaci prohloubit o polovinu vzd!lenosti mezi nejbli52#mi indika"n#mi 
z!*ezy vrt!ku. V horn# "elisti nebo u m$n+ densn# kosti je p*#pustn$ nedopreparo-
vat r!nu po kalibra"n# zna"ku4 ale ukon"it vrt!n# asi 1 mm pod n#. Nedoporu"uje se 
pou5#vat u kosti kvality D3 a D8.
Kontrola hloubky preparace kalibra"n# m+rkou.

Uchopen# implant!tu pinzetou za v!lcovou "!st bez z!vitu a demont!5 dr5!ku.
Nasazen# kl#"e na 2estihrannou "!st implant!tu.
Vlo5en# implant!tu do vypreparovan$ r!ny.
Za2roubov!n# implant!tu do r!ny ve sm+ru hodinov&ch ru"i"ek rukou.
Z!vit je preparov!n vhodnou geometri# intraosse!ln# "!sti implant!tu.
Nasazen# ra"ny na kl#" a zaveden# implant!tu do odpov#daj#c# pozice.
Demont!5 ra"ny a kl#"e.
Kontrola RTG.
Ochrana implant!tu kapnou a fixa"n#m 2roubem. 
 

Nasazen# otiskovac# kapny.
Kontrola pohybu.
Otisk otiskovac# hmotou.
Vlo5en# protetick$ho implant!tu do otiskovac# kapny.
Kontrola pohybu.
S!drov& model.

Slizni"n# kruhov& trepan ± lok!ln# odstran+n# sliznice.
Kulov& vrt!k ± vyzna"en# m#sta pl!novan$ preparace.
Prepara"n# vrt!k ± ku5elov& vrt!k s kalibrac# hloubky preparace 104 17 a 18 mm.
Kalibra"n# m+rka ± kontrola hloubky preparace.
Kl#" ± k zaveden# implant!tu.
Ra"na ± po nasazen# kl#"e k zaveden# implant!tu.
Pinzeta ± demont!5 implant!tu z dr5!ku a manipulace s n!stroji. 
Krabi"ka ± ulo5en# n!stroj/ a sterilizace.

Protetick& implant!t ± pro zhotoven# modelu.
Otiskovac# "epi"ka  ± p*enos situace z ;st na laboratorn# model.
Modelovac# spaliteln$ kapny ± pro zhotoven# cementovan$ nebo 2roubovan$ 
pr!ce.
Ochrann! kapna ± ochrana implant!tu po dobu od zaveden# implant!tu po nasa-
zen# protetick$ pr!ce.
Prodlu5ovan# 2roub ± prodlou5en# ku5elov$ gingiv!ln# "!sti o 74348 a : mm.
Fixa"n# 2roub ± pro fixaci protetick$ pr!ce nebo k upevn+n# ochrann$ kapny 
po dobu hojen#.

NANOIMPLANT• - sv+tov! novinka v oblasti aplikace nanostrukturn#ho titanu
NANOIMPLANT• - bezkonkuren"n# pevnost p*evy2uj#c# implant!ty ze slitin titanu
NANOIMPLANT• - obsahuje 99% "ist$ho objemov$ho nanostrukturn#ho titanu 
NANOIMPLANT• - mimo*!dn$ biologick$ vlastnosti urychluj#c# osteointegraci
NANOIMPLANT• - prim!rn# retence garantov!na vysok&m z!vitem 
NANOIMPLANT• - indikace pro samostatn& pil#*
NANOIMPLANT• - samo*ezn& implant!t
NANOIMPLANT• - sm!"iv& povrch

        NANOIMPLANT•  - P!"SLU#ENSTV"

        NANOIMPLANT•  - CHIRURGICK$ ORGANIZ%R

         NANOIMPLANT•  - OTISKOV&N"

                NANOIMPLANT•   - PREPARACE

                NANOIMPLANT•   - STERILIZACE

nov& implanta"n# syst$m

NANOIMPLANT 
           NANOIMPLANT•  - IMPLANTACE
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N 111  slizni"n# kruhov& trepan

N 126  prepara"n# vrt!k

N 101  kulov& vrt!k  

N 646  pinzeta

N 166   kalibra"n# m+rka

N 711 kl#"  

N551  ra"na  P 19 modelovac# kapna  

P 18 modelovac# kapna

P 15  otiskovac# "epi"ka

P 16 otiskovac# "epi"ka
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N 636  krabi"ka

NANOIMPLANT             
 prvn' implant(t na sv)t) vyroben* z +ist,ho nanostrukturn'ho titanu

P 20 ochrann! kapna

P 22 - P 25  prodlu5ovac# 2roub

P12 Protetick& implant!t

V*robce: Timplant. Sjednocen' 77. CZ 725 25 Ostrava
T/F: 00420 596 931 748. www;timplant;cz. timplant@timplant;cz

Demonstrace. operace a protetika implanta+n'ho
syst,mu  NANOIMPLANT• je uvedena na videoz(znamu; P 03 fixa"n# 2roub
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•    

V&voj implanta"n#ho syst$mu NANOIMPLANT• a v&zkum nanotitanu je realizo-
v!n ve spolupr!ci se Stomatologickou klinikou FN Plze64 Vysokou 2kolou b!6skou 
± Technickou univerzitou v Ostrav+ a Technickou univerzitou pro letectv# v Uf+.
Produkce syst$mu Timplant• NANOIMPLANT• podl$h! zaveden$mu syst$mu 
managementu jakosti dle mezin!rodn#ch norem EN ISO 9001 a EN ISO 138>:. 
V&robky jsou ozna"ov!ny CE1018. 


